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下列样品由客户提供及确认为：

委托单位 上海支米空气净化科技有限公司

委托单位地址 上海市松江区泗泾镇米易路 166 号 1 幢 201 室-1
客供样品描述 弹力膜复合布料

样品描述. (A)针织织物

颜色/色号 (A)一面白色/另外一面灰色

纤维成分/材质 (A)涤氨布料/TPU
样品数量 (A)1
检验类别/样品来源 委托送样检验

样品送达日期 2023-06-14
检测周期 2023-06-14 - 2023-06-19

检测依据 详见检测结果页

检测结论 本报告仅提供实测数据， 详见检测结果/汇总页，检测结果仅适用于收到的样品。

通标标准技术服务（上海）有限公司
 

批准人签署
 

     
   

     
     

徐岑玲 (授权签字人)
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检测结果

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 测试结果

mm/s - 原样

透气率

未检出透气性
GB/T 5453-1997
试验面积 20cm², 压降 100Pa

备注：在 20cm²测试区域的检出

限为 1 mm/s。

见结果 A

% - 原样

变异系数

-

样品照片

***报告结束***
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